antalis™

TECHNICKE UDAJE

COATED FRONTLIT 510 G (M/G)

Polozka Jednotka Hodnota Zkusebni metoda
, e . (vysokopevnostni pfize)
Podkladni textilie | Denier 1000D x 1000D 100 % PES
Konstrukce priplet/palce 20 x 20 /
Gramaz textilie (g/m?2) 17510 DIN53352 BS3424
Metoda 5B
DIN53352 BS3424
Gramaz PVC (g/m?2) 335+10 Metoda 5B
Gramaz celkem (g/m?2) 510+20 DIN53352 BS3424
Metoda 5A
Tloustka mm 0,4210,02 DIN EN ISO 2286-3
Sitka cm Maximaln& 510 /
Osnova 2200
Pevnost v tahu N/5cm , DIN53352 BS3424
Utek 1900
Pevnost v N Osnova  |2%0 | pins33se Bsa4z4
roztrzeni Utek 210
Prilnavost N/5cm 80 DIN53357 853425
Metoda 9B
Teplotni odolnost | °C —20~70 DIN53357 BS3425
Metoda 10
Lakovani Ne
Zapalnost Mozné aplikace: B1, B2, M2, NFPA701 apod.
NiZKY OBSAH L ) _ Lo
KADMIA A TEZKYCH Mozné aplikace: Neobsahuje kadmium (EN71-3), v souladu se smérnici
KOVU REACH.
ProhlaSeni laboratore provadéjici zkousky dle vyrobce: Volte prosim
produkty, které proSly zkouSkami vyrobce a vyhovuji pfisluSnym
predpisim nebo oborovym normam. Laboratof vyrobce nese
odpovédnost pouze za konkrétni technickd a vykonnostni data
Zavéry a uvedena na tomto listu. Laboratof vyrobce nenese Zadnou jinou
prohlaseni odpovédnost za $kody. (Technické udaje na tomto listu jsou vypocteny

jako primeér, s pfipustnou toleranci £5 %).

Poznamky: ,,G*“ = leskly (Glossy) povrch, ,,M = matny (Matte) povrch.
Lesklé nebo matné provedeni Ize vyrobit na zadkladé pozadavku.



